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1. VSEOBECNE

1.1 CHARAKTERISTIKA VYROBKU

Nadoba je vyrabéna technologii odstifedivého liti (rotomouldingem) z polypropylenu nebo polyetylénu o sile
stény cca 10 mm. Sklada se z valcovité konické nadrZe vyztuZzené po obvodu a svisle nizkymi vlysy. Vyska
nadrze je 1167 mm, primér dna 1200 mm, primér zhlavi 1480 mm. Nastavec, ktery je vyrabén spolu
s nadrzi a vikem pfi jednom procesu se sklada z konické desky o prméru 1480 mm na niZ je centralné
umisténa vstupni valcovita Sachta o priméru 800 mm a vySce 450 mm. Vstupni Sachta se uzavira nasazenim
klenutého vika (poklopu). Na nastavci jsou umisténa tfi zavésna oka urcena k manipulaci zdvihacim zafizenim
s kompletnim nadobou. Podrobnosti viz obr, 1.

Poznamka: Ve svislé sténé nadoby, pfipadné dnu, Ize vykrouZit, nebo profiznout otvory pro ptivodni nebo
odpadni potrubi. Doporuceny rozmér otvoréi D = 0 az 300 mm.

Na stény nadoby Ize, pro usnadnéni vstupu, pfivarit plastova stupadla vyr. IMG.

1.2 UCEL A POUZITI

V oblasti vodohospodaiské pro konstrukci a vyrobu malych domovnich Cistiren aerobnich, septikll, zachytnych
jimek nebo odlucovact ropnych latek (ropné latky zachytavat jen kratkodobé). Polypropylenové nadoby Ize
Ucelné vyuzivat pro akumulaci vody jako vodojemy nebo pieCerpavaci jimky.

Nadoby Ize vyuzit ke skladovani chemickych latek organickych i anorganickych a to jak roztok{ tak i sypkych.
Zde je nutno uvazit zda skladované materialy neposkozuji stabilitu polypropylenu resp. polyetylénu.

Nadoby Ize vyuzit ke skladovani mineralnich latek v sypkém stavu.

Nastavec

Nadrz
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2. UMISTENI NADOB NEBO VYROBKU NADOB VYUZIVAJICIC

2.1 UMISTENI NADOBY POD UROVNI TERENU BEZ VLIVU PODZEMNI VODY NA KONSTRUKCI

2.1.1 Umisténi zakladové spary 1,75 m pod urovni terénu - Obr. 2

— Stavebni jama bude vyhloubena do Urovné -1,8 m pod urovni upraveného terénu. Doporuceny rozmér
dna vykopu 2,5 x 2,5 m. Svahovani jamy navrhnout dle tfidy zeminy (Uhel vnitiniho tfeni viz CSN
731001).

— Dno stavebni jamy se v misté zakladové desky upravi na rovnou zhutnénou a suchou plan.

— Na upravenou zakladovou plan se zabetonuje zakladova deska a to bud’ kruhova d= 1,3 m nebo
Ctvercova 1,25 x 1,25 m o sile 0,1 m, z bet. C 15/20.

— Na tuhou desku ( 3 — 5 dn(, dle klim. teploty viz. ENV. 13670-1) se osadi a vyrovna nadoba.

— Zasypavani nadoby se bude provadét po vrstvach 0,2 — 0,3 m silnych, kamenivem 8/32 nebo
netfidénym Stérkopiskem za stalého hutnéni (Pgs) 85%. Minimalni sila zasypu u zhlavi nadoby bude
0,4 m a 0,8 m u zakladové spary. Soucasné se bude plnit nadoba vodou. Je tfeba dbat, aby hladina
byla cca 0,3 m nad Grovni zasypové vrstvy. Soucasné se zasypem nadoby se bude dopliovat a hutnit
zemina ve stavebni jamé az do Urovné upraveného terénu.

Upozornéni:

Prvni 2 az 3 léta po osazeni nadrze do terénu nenechavejte nadrz delsi dobu prazdnou, bez vody. Po zimnim
obdobi miZe zatéci povrchova voda do zasypu kolem nadrZe a jejim vlivem mze byt nadrZ vyzdvizena nebo
deformovana. Tim, Ze zlstane naplnéna vodou bude vliv podzemni vody eliminovan.
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2.1.2 Umisténi zakladové spary 2,05 m pod urovni terénu - Obr. 3

Stavebni jama bude vyhloubena do urovné -2,1 m pod urovni upraveného terénu. DoporuCeny rozmér
dna vykopu 2,5 x 2,5 m. Svahovani jamy navrhnout dle tfidy zeminy (Uhel vnitiniho tfeni viz CSN
731001).

Dno stavebni jamy se v misté zakladové desky upravi na rovnou zhutnénou a suchou plan.

Na upravenou zakladovou plan se zabetonuje zakladova deska a to bud’ kruhova d= 1,3 m, nebo
¢tvercova 1,25 x 1,25 m, o sile 0,1 m, z bet. C 15/20.

Na tuhou desku ( 3 — 5 dnd, dle klim. teploty viz. ENV. 13670-1), se osadi a vyrovna nadoba.

Zasypavani nadoby se bude provadét po vrstvach 0,2 — 0,3 m silnych, kamenivem 8/32, nebo
netfidénym Stérkopiskem za stalého hutnéni (Pgs) 85%. Minimalni sila zasypu u zhlavi nadoby bude
0,4 m a 0,8 m u zakladové spary. Soucasné se bude plnit nadoba vodou. Je tfeba dbat, aby hladina
byla cca 0,3 m nad Urovni zasypové vrstvy. Soucasné se zasypem nadoby se bude dopliiovat a hutnit
zemina ve stavebni jamé az do Urovné upraveného terénu, tj. 0,3 m nad Uroven nastavce.

Upozornéni:

Prvni 2 az 3 léta po osazeni nadrze do terénu nenechavejte nadrz delsi dobu prazdnou, bez vody. Po zimnim
obdobi, mze zatéci povrchova voda do zasypu kolem nadrze a jejim vlivem mdZe byt nadrz vyzdviZzena nebo
deformovana. Tim, Ze zlstane naplnéna vodou, bude vliv podzemni vody eliminovan.

Dokument je duSevnim vlastnictvim spole¢nosti IMG Bohemia, s.r.0. a vztahuji se na néj veskera ustanoveni autorského zakona strana 5/12



= PRO NADOBY Z PP (PE)

I ME‘ STAVEBNI PODMINKY 01-2-08

Obr. 3
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Poznémka: Pro silu plasté 10 mm, staéi sila vyztuhy vika 10 mm. Pro silu plast& 8 mm musi byt sila vyztuhy
vika 15 mm.
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2.1.3 Umisténi zakladové spary 2,50 m pod urovni terénu - Obr. 4

Stavebni jama bude vyhloubena do Grovné -2,6 m pod Urovni upraveneho terénu. Doporuceny rozmér dna
vykopu 2,5 x 2,5 m. Svahovani jamy navrhnout dle tfidy zeminy (Ghel vnitfniho tfeni viz CSN 731001).

Dno stavebni jamy se v misté zakladové desky upravi na rovnou zhutnénou a suchou plan.

Na upravenou zakladovou plan se zabetonuje zakladova deska a to bud’ kruhova d= 1,3 m, nebo Ctvercova
1,25 x 1,25 m, sile 0,1 m, z bet. C 15/20.

Na tuhou desku ( 3 — 5 dnd, dle klim. teploty viz. ENV. 13670-1), se osadi a vyrovna nadoba.

Zasypavani nadoby se bude provadét po vrstvach, 0,2 — 0,3 m silnych, kamenivem 8/32, nebo netfidénym
Stérkopiskem, za stalého hutnéni (Pgs) 85%. Minimalni sila zasypu u zhlavi kontejneru bude 0,4 m a 0,8 m u
zakladové spary. Soucasné se bude plnit kontejner vodou. Je tfeba dbat, aby hladina byla cca 0,3 m nad

Urovni zasypové vrstvy. SoucCasné se zasypem nadoby se bude dopliovat a hutnit zemina ve stavebni jamé az
do dUrovné upraveného terénu, tj. 0,3 m nad Uroven nastavce.

Upozornéni:
Prvni 2 aZz 3 léta po osazeni nadrze do terénu nenechavejte nadrz delsi dobu prazdnou, bez vody. Po zimnim

obdobi, mUze zatéci povrchova voda do zasypu kolem nadrze a jejim vlivem mize byt nadrz vyzdvizena nebo
deformovana. Tim, Ze zlstane naplnéna vodou, bude vliv podzemni vody eliminovan.
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Obr. 4
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Poznamka: Pro silu plastd 10 mm, stali sila vyztuhy vika 10 mm. Pro silu plastd 8 mm musi byt sila vyztuhy
vika 15 mm.
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2.2 MISTENI NADOBY POD UROVNI TERENU, S VLIVEM PODZEMNI VODY NA KONSTRUKCI.

2.2.1 Umisténi zakladové spary 2,05 m pod urovni terénu - Obr. 5

Stavebni jama bude vyhloubena do urovné -2,1 m pod urovni upraveného terénu. Doporuceny rozmér
dna vykopu 2,5 x 2,5 m. Svahovani jamy navrhnout dle tfidy zeminy (Uhel vnitiniho tfeni viz CSN
731001). Hladina podzemni vody se sniZi 0,3 m Cerpanim pod Uroven zakladové spary.

Dno stavebni jamy se v misté zakladové desky upravi na rovnou zhutnénou a suchou plan.

Na upravenou zakladovou plan se osadi izolacni vana do niz se zabetonuje zakladova deska kruhova
d= 1,8 m z bet. C 15/20.

Na tuhou desku ( 3 — 5 dnd, dle klim. teploty viz. ENV. 13670-1) se osadi a vyrovna nadoba. Prostor
mezi nadobou a izolacni vanou se vyplni betonem C 20/25, ktery se bude ukladat po vrstvach 0,2 - 0,3
m, betonovat max. 3 vrstvy a potom betondz prerusit na 48 hod. Pfi betonazi je nutno soucasné pinit
nadobu vodou, hladinu udrZovat cca 0,5m nad vrstvou betonu. SoucCasné je nutné zasypat izolacni
vanu, ktera nyni plsobi jako ztracené bednéni cca 0,5m nad betonovanou vrstvu, zeminou. Betonaz se
postupné provede do Urovné nastavce nadoby. Zasypani zeminou se provede do Urovné upraveného
terénu.

Zrusi se snizovani hladiny podzemni vody.
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2.3 UMISTENI KONTEJNERU NA UROVNI TERENU

2.3.1 Umisténi zakladové spary na Urovni terénu - venkovni umisténi - Obr. 6

— Teren se snizi odkopanim o cca 0,2 m. Do vykopu se provede zasyp kamenivem 8/16 o sile nasypu 0,1
m. Vrstva kameniva se urovna a zhutni.

— Na upravenou zakladovou plan se zabetonuje zakladova deska a to bud’ kruhova d= 1,3 m, nebo
Ctvercova 1,2 5x 1,25 m, o sile 0,1 m, z bet. C 15/20.

— Na tuhou desku ( 3 — 5 dn(, dle klim. teploty viz. ENV. 13670-1) se osadi a vyrovna nadoba.

— Pokud bude nadoba uzivana ke skladovani mrznoucich kapalin celoro¢né je nutné zafizeni tepelné
izolovat.

2.3.2 Umisténi zakladové spary na Urovni terénu - vnitini umisténi - Obr. 6

— Kontejner se osadi na tuhou dostatecné nosnou desku, strop, podlahu, pfipadné jiny zaklad, které
budou schopny prenést bezpecné zatizeni kontejnerem vcetné obsahu.
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Obr. 6
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3. VYPRACOVAL

Ing. Vladimir Chobot

Autorizovany ing. pro pozemni stavby CKAIT
39003 Tabor, Buzulucka 2332.

e-mail: chobot@silon.cz

mob. +420728722140

tel. 381731275
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